G a m I n Technicky list

Sablona pro mr¥izkovou zkousku a X-fez
V souladu s ISO 2409: Natérové hmoty - Mrizkova : IR LS AL L L e oy
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Pomoci Sablony se nozem do povlaku provede Sest
rovnobéznych rezl v rozestupu jeden az tfi milimetry
(podle tloustky testované vrstvy), k témto rezim se v
pravém uhlu vyfeze dal$ich Sest rezi tak, ze vznikne
rovnomeérny Ctvercovy vzor. Poté se odstrani
odrezané zbytky testovaného povlaku a hodnoti se
prilnavost jednotlivych ¢tvercd dle normy.

Rozestup jednotlivych Fezii zavisi na tloustce poviaku

® <60 um roztec rezu 1 mm
® 60 um - 120 um roztec€ fezu 2 mm

® > 120 um roztec frezu 3 mm MéFitko trhlin
0.1-4.0 mm pro kontrolu hran

\ / \
EEEEEEEEEEE RN RN I ‘
0,|1 0!2 0!3 0!4 0!5 q!es 0!7 "0-8 0!9 1!0 \/\b\, \ Uhel

Polomér 2 mm

E} 90°
Uhel 15° ; 3 8
) \ //E ' >
/ == =
/ vl il -
/ 1 U
/ [ 3 mm 2 mm 1mm
/ 1
Kontrolni vyfez pro otoceni . 3
mFizkového fezu 0 90° 15 20mm
mm N
20 mm
Prislusenstvi k Sabloné Elcometer pro mfizkovou zkousku
ASTM lepici paska, 1 rola KO001539MO001
ISO lepici paska, 1rola KO001539M002
ZvétSovaci lupa s desetinasobnym zveétSenim a se stupnici H137----1

https://www.gamin.cz/sablona-pro-mrizkovou-zkousku-Elcometer/
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